Schema: Herstellung von PE-Folien

Polyethylen, kurz PE, ist heute der Kunststoff, der am haufigsten hergestellt wird. Dies
liegt sicherlich in erster Linie an den vielen Pluspunkten, die PE auszeichnen.

So ist der Kunststoff bestandig gegeniber aggressiven Substanzen, sehr
widerstandsfahig, recyclebar, vertragt sehr kalte und sehr hohe Temperaturen und ist
auch im Hinblick auf die Umwelt unbedenklich.

Der Ablauf bei der Herstellung von PE-Folien gestaltet sich wie folgt:

Ausgangsmaterial ist Rohbenzin, das unter Das Granulat wird mit Addiviten gemischt,
grofier Hitze Ethylen freisetzt. Beim die fir bestimmte Eigenschaften der Folien
sog. Cracken wird das Ethylen in speziellen |::> zustindig sind. So firben die Additive die
Fabriken dann zu Polyethvlen aufgespalten Folien beispielsweise ein oder statten sie
und dabei entstehen Molekdilketten aus mit einem UV-Schutz auns.

Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen.

Die warme, breiartige Kunststoffmasse wird,

bevor sie erstarrt, durch Siebe gepresst und @

rotierende Messer zerteilen die austretenden
stringe in kleine, weille Kirner. Dieses
Granulat ist das Basismaterial fiir die

In einem Extruder wird das Granulat
verdichtet und aufgeschmolzen.

PE-Folien. @

Spezialwerkzeuge pressen die fliissige
Kunststoffmasse zu Folien.

v

Die Folien werden in Endlosbahnen

aufgerollt.
Die Folienzuschnitte kénnen nun zu z.B. @
Frischhaltefolien, Tragetaschen, Miillbeutel, Wihrend der sog. Konfektionierung
Klarsichthiillen, Etilketten oder Flaschen <::| werden die groBen Folienbahnen
weiterverarbeitet werden. zugeschnitten.
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